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(54) Способ предотвращения образования кислых стоков с отвалов горнорудной промышленности

(57) Формула изобретения
Способ предотвращения образования кислых стоков с отвалов горнорудной

промышленности с использованием реагента-раскислителя, отличающийся тем, что в
качестве реагента-раскислителя используют побочный продукт содового производства,
состоящий из частиц кальцита, который наносят на поверхность отвала в количестве
не менее 5% от объема отвала, и органическую добавку в количестве не менее 0,03%
от объема отвала, которые поочередно наносят на поверхность отвала, при этом в
качестве органической добавки используют смесь равных количеств глюкозы и ацетата
натрия, которую вносят в виде раствора с концентрацией 0,1% на поверхность отвала
после ее покрытия побочным продуктом содового производства.
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